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Задачи 
расшифровка стали

 подготовка металла к сварке



Расшифровка стали
� 0,9 Г2СД
� 9ХГСА
� 30Х2ГСА
� 7В2Ф
� 10ХСНД
� 09Г2С
� Ст3Гпс
� 09Г2
� 7ХФ
� 15Х
� 15ХМ
� 50
� Ст0

� КОРРОЗИОННО СТОЙКИЕ СТАЛИ
� 20Х13
� 30Х13
� 06Х11Н28МТ
� 15Х25Т
� 20Х13Н4Г4
� 15Х18Н12С4ТЮ
� 06Х18Н11

� Рессорно- пружинные стали
� 60С2
� 50ХГФА
� Инструментально-легированные 

стали
� 5ХВН
� 4Х4ВМФС
� 3Х3М3Ф
� 4ХВ2С





� Необходимо произвести сварку 
пластин материал сталь Ст19Х12Н9  
длина 1500мм, ширина 500мм 

   толщина 10мм
� А) расшифровка стали
� Б)подготовка металла к сварке
� Правка 
� Разметка
� Резка
� Гибка
� Выбор скоса кромок
� Зачистка кромок



� Необходимо произвести сварку пластин материал сталь Ст19Х12Н9  длина 1500мм, ширина 500мм толщина 10 мм
� А) расшифровка стали
� Б)подготовка металла к сварке
� Правка 
� Разметка
� Резка
� Гибка
� Выбор скоса кромок
� Зачистка кромок



� Необходимо произвести сварку 
пластин материал сталь Ст3  длина 
300мм, ширина 100мм, толщина 5мм

� А) расшифровка стали
� Б)подготовка металла к сварке
� Правка 
� Разметка
� Резка
� Гибка
� Выбор скоса кромок
� Зачистка кромок



� Необходимо произвести сварку пластин материал сталь Ст3  длина 300мм, ширина 100мм, толщина 5мм
� А) расшифровка стали
� Б)подготовка металла к сварке
� Правка 
� Разметка
� Резка
� Гибка
� Выбор скоса кромок
� Зачистка кромок



� Необходимо произвести сварку 
пластин материал сталь Ст 0,8 Г2С  
длина 100мм, ширина 50мм, 
толщина 1мм

� А) расшифровка стали
� Б)подготовка металла к сварке
� Правка 
� Разметка
� Резка
� Гибка
� Выбор скоса кромок
� Зачистка кромок



� Необходимо произвести сварку пластин материал сталь Ст 0,8 Г2С  длина 100мм, ширина 50мм, толщина 1мм
� А) расшифровка стали
� Б)подготовка металла к сварке
� Правка 
� Разметка
� Резка
� Гибка
� Выбор скоса кромок
� Зачистка кромок


