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                Египетские пирамиды



    ВИСЯЧИЕ САДЫ СЕМИРАМИДЫ В        
ВАВИЛОНЕ



         Храм Артемиды в Эфесе



         СТАТУЯ ЗЕВСА В ОЛИМПИИ



         МАВЗОЛЕЙ В ГАЛИКАРНАСЕ



             РОДОССКИЙ КОЛОСС



         АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ МАЯК



                    КАУЧУК  И  РЕЗИНА



� Христофор Колумб � Высадка на остров              
Гаити



       ТУЗЕМЦЫ ИГРАЮТ В МЯЧ



              СБОР ЛАТЕКСА



ГЕВЕЯ БРАЗИЛЬСКАЯ
 (КАУЧУКОВОЕ ДЕРЕВО)



Применение каучука

Электротехника, 
электроника

Шины Обувь, ткань

Строительные 
материалы Ленты, ремни,    

трубы



             Чарльз    Гудьир  



Вулканизированный каучук (резина)

             ...      СН2       СН      СН     СН2     …
  
                                     (S)n

 …        СН2       СН      СН     СН2     …

                          (S)n  
   



Изопрен ( 2- 
метилбутадиен-1,3)

             СН2=С-СН=СН2
          
                       СН3
   



    Реакция полимеризации



    Реакция 
присоединения
                                                       Br        Br

 СН2=СН-СН=СН2   + Br2                  С Н2 –СН – СН=СН2

                                                                              1,2 – присоединение

                                                    Br                          Br   

СН2=СН-СН=СН2   + Br2                  СН2 –СН = СН - СН2
                                                      1,4 – присоединение


