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Материалы для изготовления масок: 
прессованная бумага, клей ПВА, моющее 

средство, вода.



Раскрошить на мелкие кусочки 3 яичные 
бумажные решетки  и залить  1 литром кипяченой 
воды. Дать постоять сутки. Тщательно 
перемешать миксером. Затем добавить 300 грамм 
клея ПВА, 1 столовую ложку стирального 
порошка и все тщательно перемешать.
Бумажная масса готова к использованию.

Рецепт бумажной массы:



Грунтовка масок



Нанесение вододисперсионной краски



Маски после шлифовки



Роспись маски «Джокер»
(акриловыми красками)



Роспись масок акриловыми красками 
«металлик»


