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 КАУЧУК 



ОТКРЫТИЕ КАУЧУКА
В силезских бурых 
углях найдено веще-
ство похожее на кау-
чук. В тропических
странах при раскоп-
ках были найдены
резиновые мячи.



ЗНАКОМСТВО С КАУЧУКОМ

Из записок франц. 
учёного Ла-Кондамина 
стало известно, что 
добывается каучук из 
дерева Heve.При под-
сечке его вытекает 
белый млечный сок. 
Это высокое дерево 
может достигать 45 м. 
в высоту,ширину
иметь до 2,5—2,8 м.



ГЕВЕЯ В ПРИРОДЕ

 Гевея бразильская. 
Ботаническая 
иллюстрация из книги 
«Köhler’s 
Medizinal-Pflanzen», 1887



ГУТТАПЕРЧА
англ. guttapercha — иден-
тичный по химич. соста-
ву с натур. каучуком. 
Высокомол. углеводород 
(С5Н8)n (полимер 1,4-
изопрена), его геометр. 
изомер (транс-форма), 
поэтому отличается 
значительно меньшей 
эластичностью.  И из-за 
этого не имеет многотон-
нажного производства, 
как цис-изопрен.



         ГУТА И КАУЧУК.



Чарльз Макинтош 
(Charles Macintosh)
В 1823 Макинтош создал в 
Манчестере фабрику по 
производ-ству резиновых 
изделий. Особой 
популярностью пользовались 
непромокаемые, 
прорезиненные плащи из ткани, 
покрытой слоем каучука. Этот 
плащ был назван в честь 
создателя - "макинтош".

Начало промышленного 
использования каучука



Чарлз Нелсон Гудьир 
(Charles Goodyear)
В 1839 капля смеси каучука 
с серой случайно упала на 
горячую плиту, произошла 
вулканизация каучука. 
После многочисленных 
испытаний Гудьир нашел 
оптимальный режим 
вулканизации и в 1844 
получил патент на свое 
изобретение.

      ВУЛКАНИЗАЦИЯ КАУЧУКА.



 
Химический смысл вулканизации 
каучука 
 

Каучук под влиянием 
температуры и давления пара 
соединяется химически с  серой 
и после охлаждения 
превращается в  твердое тело — 
вулканит с определенными 
качествами: легкостью, 
эластичностью, достаточной 
крепостью, непроницаемостью 
для жидкостей. Каучук не 
растворяется в ротовых 
выделениях и не изменяется в 
обыкновенной температуре



РОДИНА СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА  -
СССР.

Акад. Сергей
Васильевич 
Лебедев.
Первым в 
мире 
получил
и представил 2 кг.
Натрий-
дивинилового 
каучука.



  ЗАСЛУГИ ЛЕБЕДЕВА ВЕЧНЫ.

Американец Томас Альва Эдисон узнал о 
синтезе в  России каучука, и на весь мир 
заявил, что эти сообщения ложны, так как он 
лично занимался получением синтетического 
каучука и убедился, что это невозможно.

Получение синтетического каучука — одно из 
великих достижений ХХ века.



ПРО ИЗОПРЕН.
• Полимеризация изопрена 

может происходить при 
различных параметрах 
температуры и давления, а 
также в присутствии 
различных катализаторов. 
Например, технология 
получения бутилкаучука 
подразумевает под собой 
растворную полимеризацию 
изобутилена и изопрена, 
чистота которого должна 
составлять не менее 92 %. 
Данная химическая реакция 
происходит при низких 
температурах в 
присутствии хлорида 
алюминия.



СХЕМА ОСНОВНЫХ СТАДИЙ 
СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
КАУЧУКА.



Синтетический каучук является материа-
лом, который применяется во многих об-
ластях промышленной деятельности. 
Благодаря своей эластичности, возможно-
сти противостоять воздействию химичес-
ки агрессивных средств, устойчивостью к 
повышенным температурам и механичес-
ким воздействиям, химический каучук 
пользуется огромной популярностью при 
изготовлении различных деталей. Особен-
но ценится полиизопрен, когда большая 
часть звеньев макромолекулы находится
в цис-формах. 





Каучук на 
каучуке 60х85

Ковер для 
кабинета 
ХИМИИ 
Цена:
2448.00 руб.
www.notavita.ru
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