
Здравствуйте!



                         ТЕМА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА: 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ 
АСБЕСТООБОГАТИТЕЛЬНОЙ  ФАБРИКИ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СОГЛАСНО ЗАДАННЫМ 
ПАРАМЕТРАМ

                                    СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ 
ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 20-40



ЦЕЛЬ ДИПЛОМНОГО 
ПРОЕКТА:

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДРОБИЛЬНО-
СОРТИРОВОЧНОГО КОМПЛЕКСА 

АСБЕСТООБОГАТИТЕЛЬНОЙ 
ФАБРИКИ НА БАЗЕ РУД 

БАЖЕНОВСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ И 

РАЗРАБОТАТЬ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ СХЕМУ 

ПОЛУЧЕНИЯ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 
20-40



ЗАДАЧИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА:

- ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ СВЕДЕНИЯ О БАЖЕНОВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ;
- ДАТЬ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ;
- ПРОИЗВЕСТИ АНАЛИЗ СХЕМЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ФАБРИКИ;
- ВЫБРАТЬ И ПРОИЗВЕСТИ РАСЧЕТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ, 
ОСНОВНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ВОЗДУШНОГО 
ХОЗЯЙСТВА;
- РАСЧИТАТЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ 1Т ЩЕБНЯ ФРАКЦИ 20-40;
- РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ;
- ОПРЕДЕЛИТЬ КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ;
- ОЗНАКОМИТСЯ С ТЕХНИЧЕСКОЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И НАУЧНОЙ 
ЛИТЕРАТУРОЙ;
- НАУЧИТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ ЧЕРТЕЖИ И ЗАКРЕПИТЬ НАВЫКИ ИХ ЧТЕНИЯ.



  ХРИЗОТИЛ-
АСБЕСТ

БАЖЕНОВСКОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ



КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЫРЬЯ 
ПОСТУПАЮЩЕГО В ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ЦЕХ:

- КРУПНОСТЬЮ  800 ММ;
- ВЛАЖНОСТЬЮ  4,15%;

- СОДЕРЖАНИЕ СВОБОДНОГО ВОЛОКНА 0,1%;
- ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ АСБЕСТА В РУДЕ 2,2%;

- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ 1700 Т/Ч;
- КОНЕЧНАЯ КРУПНОСТЬ РУДЫ 30 ММ;

- НАСЫПНОЙ ВЕС 1,6 Т/КУБ.М.



НАЗНАЧЕНИЕ ЦЕХА ДСК:

 ПОДГОТОВКА РУДЫ ПО КРУПНОСТИ И ВЛАЖНОСТИ К 
ОБОГАЩЕНИЮ, УСРЕДНЕНИЮ РУДЫ ПО КАЧЕСТВУ, 
ВЫДЕЛЕНИЮ ОБЕДНЕННЫХ КЛАССОВ В ЩЕБЕНЬ

НА ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 
ВЛИЯЕТ:

     - МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ СЫРЬЯ;
     - ТИП АСБЕСТОНОСНОСТИ;

     - КРУПНОСТЬ ИСХОДНОЙ РУДЫ;
     - СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ И ЦЕННОГО КОМПОНЕНТА;

     - ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ФАБРИКИ.



ВЫБОР ДРОБИЛОК ЗАВИСИТ ОТ:
- ЗАГРУЗОЧНОГО РАЗМЕРА ЩЕЛИ;

- РАЗГРУЗОЧНОГО РАЗМЕРА ЩЕЛИ;
- НАИБОЛЬШЕГО РАЗМЕРА КУСКОВ В ПИТАНИИ.

1 СТАДИЯ 
ЩЕКОВАЯ 

ДРОБИЛКА КРУПНОГО 
ДРОБЛЕНИЯ ЩКД

2 СТАДИЯ
 КОНУСНАЯ 

ДРОБИЛКА СРЕДНЕГО 
ДРОБЛЕНИЯ КСД-2200

3 СТАДИЯ
 КОНУСНАЯ ДРОБИЛКА 
МЕЛКОГО ДРОБЛЕНИЯ 

КСД-1750Гр



ГРОХОТА

КОЛОСНИКОВЫЙ
 ГРОХОТ КГ

ГРОХОТ 
ИНЕРЦИОННЫЙ 
СРЕДНЕГО ТИПА 

ГИС-52

ПРУТКОВЫЙ ГРОХОТ 
ПГ- 500



КОРПУС СУШКИ ВЕРТИКАЛЬНАЯ
ШАХТНАЯ ПЕЧЬ

- РАЗМЕР 2*2*18 М,
- ПРЯМОТОЧНАЯ-
ПРОТИВОТОЧНАЯ

(КОМБИНИРОВАННАЯ) 
СИСТЕМА СУШКИ,

- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 90-100 Т/Ч,
- ВЫХОД РУДЫ, ПОСТУПАЮЩЕЙ НА 

СУШКУ 40-60%.



ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЛЕНТОЧНЫЙ 
КОНВЕЙЕР

ПЛАСТИНЧАТЫЙ 
ПИТАТЕЛЬ

БУНКЕРНЫЕ 
УСТРОЙСТВА



ВОЗДУШНОЕ ХОЗЯЙСТВО

РУКАВНЫЕ ФИЛЬТРЫ ФРМ-4140
РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

2072 КВ.М
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

УЛАВЛИВАНИЯ ПЫЛИ 99%

ВЕНТИЛЯТОРЫ 
ДВУХСТОРОННЕГО 

ВСАСЫВАНИЯ ВА 21*2



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



ОПРОБОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ:

- КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕРАБОТАНОЙ РУДЫ;
- СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО АСБЕСТА В РУДЕ И ХВОСТАХ;

- ВЛАЖНОСТЬ РУДЫ;
- СИТОВОЙ СОСТАВ ПРОДУКТОВ ДРОБЛЕНИЯ;

- КАЧЕСТВО ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ.

ЦЕЛЬ ОПРОБОВАНИЯ:

- ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА СЫРЬЯ И ПРОДУКТОВ ОБОГАЩЕНИЯ;
- НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА;
- АНАЛИЗ РАБОТЫ ФАБРИКИ.



СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

РАЗРАБОТКА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

СХЕМЫ 
ПОЛУЧЕНИЯ 

ЩЕБНЯ 
ФРАКЦИИ 20-40



ТРЕБОВАНИЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

КАЧЕСТВО ВЫРАБАТЫВАЕМОГО ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 20-40 ММ 
СООТВЕТСТВУЕТ ГОСТ 8267-93 "ЩЕБЕНЬ И ГРАВИЙ ИЗ 

ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ"



ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ:

- Определение зернового состава;
- Определение содержания пылевидных и глинистых веществ;
- Определение зерен пластинчатой и игловатой формы;
- Определение истираемости;
- Определение морозостойкости;
- Определение влажности;
- Определение предела прочности;
- Определение содержания свободного волокна;
- Определение содержания зерен слабых пород;
- Определение содержания дробленных зерен;
- Определение насыпной плотнотности.



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Себестоимость 1 т щебня фракции 20-40 мм 
составляет 236,2 рублей.

Цена, по которой предприятие реализует данную 
продукцию, составляет 500 рублей.

Следовательно производство щебня фракции 20-40 
экономически выгодно, так как с реализацией щебня 

снижается себестоимость одной тонны товарного 
асбеста.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


